TECHNICKY LIST VYROBKU

Stierkovacia hmota

UZIN NC 150 NEU

Samorozlievacia cementova stierkovacia hmota pre hrubky vrstiev do 10 mm

Pouzitie:

Samorozlievacia hmota na stierkovanie na stavebne obvyklych
podkladoch. Pre nasledné kladenie textilnych a elastickych
podlahovin. Cerpatelna, pre interiér.

Vhodna pre:

» nasledné kladenie textilny a elastickych podlahovin, ako napr.
textilné podlahoviny PVC alebo CV podlahoviny, designové PVC
podlahoviny, korok alebo linoleum

» normalne namahanie v obytnych a podnikatelskych

priestoroch, napr. v kancelarskych budovach, bytovych domoch, atd".
» podlahy s teplovodnym podlahovym kdrenim

» namdhanie kolieskovymi stolickami podla DIN EN 12 529

od 1 mm hrabky vrstvy

Vhodna na:

» cementové a kalciumsulfatové potery a betdn

» podklady s pevne pridrznymi zvySkami vode odolného lepidla
a stierkovacej hmoty

> existujuce keramické dlazdice a dlazdice z prirodného kaucuku,
terasa a pod.

» nové a podmienené staré potery z liateho asfaltu IC 10 a IC 15

» magnéziové a xylolitové potery

» potery z hotovych stavebnych dielcov, sadrovlaknitej dosky
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Prednosti vyrobku / vlastnosti:

Zvlastnou prednostou stierkovacej hmoty UZIN NC 150
NEU je kombinacia medzi dobrou tekutostou a optimalnou
brusitelnostou. Stierkovacia hmota poskytuje opticky dobry
povrch a predstavuje pre kladacské prace, so zreteflom na
hospodarnost a Struktdru povrchu, idedlny vyrobok.

ZloZenie: Specidlne cementy, minerdlne prisady, kopolyméry
polyvinylacetatu, prostriedok pre tecenie a aditiva

> dobra tekutost

> dobra optika povrchu

> dobre brusitelna

» GISCODE ZP 1/ maly obsah chrémanu

» EMICODE EC 1 R PLUS/ velmi malé emisie PLUS

Technické udaje:

Druh balenia: Papierové vrece

Dodavané balenie: 25 kg

Skladovatelnost: 6 mesiacov

Potrebné mnozstvo vody:  cca 6,0 — 6,5 litrov na 25 kg vrece
Farba : siva

Spotreba: cca 1,5 kg/m2 na 1 mm hribky
Min. teplota pri spracovani: na podlahe 10°C

Doba spracovatelnosti: 20 - 40 minat*

Pochodzna: po 2 - 3 hodinach*

Zrela pre kladenie: po cca 24 hodinach*

Trieda horlavosti Alq podfa DINEN 13501 -1

* Pri 20 °C a 65 % relativnej vlhkosti vzduchu v hrabke vrstvy 3 mm. Vid’
tiez ,,Spracovanie®.
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Priprava podkladu:

Podklad musi byt pevny, nosny, suchy, bez trhlin, isty a zbaveny
latok (Spina, olej, mastnota), ktoré obmedzuju prilnavost.
Cementové a kalciumsulfatove potery musia byt obrisené a vysaté.
Podklad skontrolovat podla suvisiacich noriem a smernic a pri
nedostatkoch oznamit pochybnosti. Prilnavost zniZujuce alebo
labilné vrstvy, napr. zvysky separacnych prostriedkov, uvolneného
lepidla, stierkovacej hmoty, podlahoviny alebo nateru a pod,,
odstranit napr. odkartacovanim, odbrisenim, odfrézovanim alebo
otryskovanim. Volné Casti aprach doékladne vysat. Podla druhu
a stavu podkladu zvolit vhodnu penetraciu zo sortimentu vyrobkov
UZIN. Nanesenu penetréciu nechat dobre vyschnut.

Dbat na informacie v technickych listoch pouzitych vyrobkov.

Pri priprave podkladu dbajte STN 74 45 05!
Spracovanie:

1.Cca 6,0 — 6,5 litrov studenej, Cistej vody dat do Cistej nadoby.
Obsah vreca (25 kg) za vydatného miesania nasypat do miesacej
nadoby arozmiesat do hustej, tekutej abezhrudkovej
konzistencie. Pouzit mieSacie naradie s ndstavcom na miesanie
UZIN pre stierkovacie hmoty.

2.Hmotu naliat na napenetrovany podklad a hladiidlomom alebo
velkoplosnou listou UZIN Flachenrakel so zubovanim R 2
rovhomerne rozdelit. PoZadovani hribku naniest vjednom
pracovnom postupe. Pre zlepsenie roztekania a povrchu méze je
vhodné pouzit odvzdusnovaci ihlovy valéek UZIN.

Udaje o spotrebe:

Hrubka vrstvy Spotreba 25 kg vrece staci na cca.
1mm 1,5 kg/m? 17 m?
3 mm 4,5 kg/m? 6 m?2
5mm 7,5 kg/m? 3m?

Zrelost pre kladenie:

Hrubka vrstvy Zrelost pre kladenie

3mm 24 hodin*

5mm 48 hodin*

*Pri 20°C a 65 % relativnej vlhkosti vzduchu.

Dolezité upozornenie:

> Origindlne balenie je pri suchom uskladneni najmenej 6 mesiacov
skladovatelné. Nacaté balenie dokladne tesne uzavriet a obsah
rychlo spotrebovat.

> Najlepsie spracovatelna pri 15 - 25°C a relativnej vlhkosti vzduchu
pod 65 %. Nizke teploty, vysokd vihkost vzduchu a hrubsie vrstvy,
nesavé alebo uzavreté podklady predlzuju tvrdnutie, schnutie
a zrelost pre kladenie. Vysoké teploty, nizka vlhkost vzduchu a savé
podklady urychluju tvrdnutie, schnutie a zrelost ku kladeniu. V lete
skladovat v chlade a pouZivat studenu vodu.

» Dilatatné a okrajové Spary pri stenach je nutné prevziat. Pripadne
na dotknutych stavebnych dieloch upevnit okrajové dilataéné péasky
UZIN, aby sa zabrénilo zateceniu stierkovacej hmoty do Spar. Pri
hrdbke nad 5 mm su okrajové dilatacné pasky zasadne nutné.

> Cerpatelna $nekovym cerpadlom s plynulym mie$anim napr. typ
m-tec duo mix, P.F.T.-Monojet apod. Pouzivat nastavec pre jemné
domiesanie.
> Nie je vhodnd pre pouZzitie na drevotrieskové a OSB dosky.
»Najmensia hridbka vrstvy pre sposobilost pre stolicky na
kolieskach je 1 mm. Na nesavych podkladoch, ako napr. staré
potery s uzavretym, vode odolnym lepidlovym 16Zkom zasadne
stierkovat v hrdbke 2 —3 mm.
»Pri viacvrstvovom stierkovani nechat hmotu kompletne
vyschnut, penetrovat s UZIN PE 360 apo uschnuti stierkovat.
Hrubka druhej vrstvy nesmie prekrocit hrdbku prvej vrstvy.
»Pri labilnych starych podkladov sviac vrstvami lepidla alebo
stierkovacej hmoty je nutné prednostne pouZit stierkovacie hmoty
na baze sadry ako napr. UZIN 110 alebo UZIN NC 115.
»Pri novych poteroch z liateho asfaltu su dovolené hrubky vrstvy
do max. 5 mm, ustarSich poterov zliateho asfaltu so starymi
vrstvami su dovolené hrubky vrstvy do max. 3 mm. Pri vacsich
hribkach vrstvy je nutné pouzit stierkovacie hmoty na baze sadry
ako napr. UZIN NC 110 alebo UZIN NC 115.
»Nepouzivat vo vonkajsom alebo mokrom prostredi.
» Cerstvo vystierkované plochy chréanit pred Gcinkami prievanu,
sinka atepla. Cementové stierkovacie vrstvy majd na makkych
alebo lepkavych podkladoch sklon k tvorbe trhlin. Tieto méakké
alebo lepkavé vrstvy musia byt preto pred stierkovanim
odstranené. Prilis dlhé ponechanie otvorenej vrstvy stierkovacej
hmoty tieZ podporuje tvorbu trhlin apreto je nutné tomu
zabranit.
»Nepouzivat ako Uzitkovd podlahovinu alebo ako uzitkova
podlahu, vZdy je nutné poloZit vrchnt podlahovinu.
» Zohladnite vSeobecne uzndvané pravidla odboru a techniky pre
kladenie podlahovin, rovnako tak dodrzujte platné narodné
normy. Dbajte mimo iného na nasledujuce normy, smernice
a odporucania:
- DIN 18 365 ,Podlaharske prace”
- TKB smernice , Posudzovanie a priprava podkladov
pre podlahdrske a parketarske prace”
- TKB smernice ,,Technicky popis a spracovanie
cementovych podlahovych stierkovacich hmot.”
- BEB smernica ,,Posudzovanie a priprava podkladov”
- TKB smernice ,,Technicky popis a spracovanie
podlahovych stierkovacich hmot”.

Ochrana prace a Zivotného prostredia:

Obsahuje cement, maly obsah chrémanu podla zdkona RL 2003/53/EG — GISCODE ZP
1. Uskladnit mimo dosahu deti! Nosit nitrilom impregnované bavinené ochranné
rukavice. Pri rozmie$ani pouzivat ochranni masku proti prachu a pripadne ochranné
rukavice. Behom a po spracované /schnuti sa postarat o dokladné vetranie! Pri
spracovani vyrobku nejest, nepit a nefajcit. Pri kontakte s o¢ami alebo s pokoZzkou
ihned dékladne oplachnut vodou.

Zabranit dniku do kanalizacie, vod alebo zeme. Naradie ocistit ihned po pouZiti vodou
amydlom. Zakladnymi predpokladmi pre najlepSiu moznu kvalitu vzduchu
v miestnosti po podlahdrskych pracach su normalizované podmienky kladenia
a dobre vyschnuté podklady, penetrécie a stierkovacie hmoty.

Likvidacia:
Zabranit uniku do kanalizécie, vod alebo do zeme. Zvyskov zbavené, neprasiace obaly
su recyklovatelné (Interseroh). ). Zvysky vyrobkov zhromazdit, zamiesat s vodou,

nechat vytvrdnat. Nadoby s vytvrdenym zvyskom obsahu su stavebny odpad.



