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Poutzitie:

1zlozkovy parketovy vrchny lak na vodnej baze pre normalne az silne
namahané parketové a drevené podlahy v obytnych priestoroch.

Vhodny mimo iného pre povrchovu Upravu:

® zbrusenych parketovych a drevenych podlah
e dbkladne zbrusenych viacvrstvovych parkiet
e drevenych stavebnych dielov v interiéroch

® parkiet na teplovodnom podlahovom kureni

Upozornenie:

Pred naterom vrchnym lakom je mozné vykonat nater zédkladnym
lakom, aby sa zabranilo skodlivému bo¢nému zlepeniu parketovych
prvkov. Toto plati obzvlast pre drevené RE kocky, vysoko hranené
lamely, hoblované palubky ako aj vSeobecne pre parkety na
podlahovom vykurovani. Tento lak je mozné vsak pouZit i ako
zékladny lak na bezné eurdpske dreviny (dochddza ku zvyrazneniu
Struktury/stmavnutiu dreva).
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PALL-X FUTURE

Vrchny 1 zlozkovy parketovy lak na vodnej baze pre normalne az silno zataZované parketové podlahy.

Vlastnosti vyrobku/ prednosti:

1zlozkovy vrchny lak na vodnej baze s dobrou odolnostou voci
beznym domacim chemikalidm, oderu a mechanickému
namahaniu.

® Pripraveny na pouZitie

® Zvyraznuje Struktlru dreva (bez pouzitia zakladného laku)
® Dobrd plniaca schopnost

e Rychla doba schnutia

e Nedochddza k Zltnutiu laku

® Zodpoveda TRGS 617

o GISCODE W 3+

Technické udaje :

Druh balenia : umelohmotny kanister

Dodavané balenie: 101

Skladovatelnost : min. 12 mesiacov

Stupen lesku: polomatny
Farba: biely, mlie¢ny
Spotreba : cca. 100 — 120 ml/m?

Teplota pri spracovani: 18 - 25°C

Brusitelny: po cca 4 hod. *

Prelakovatelny: po cca 4 hod.*

Zatazenie: po cca 7 — 8 diioch *

Konecna chem. pevnost: po cca 12 -14 drioch*

*Pri normalnych klimatickych podmienkach.
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PALL-X FUTURE

Priprava podkladu:

Po dokonalom vytvrdnuti lepidla sa m6ze zacat s Upravou povrchu.
Predbrusenie vykonat valcovou braskou, brusnym papierom
Pallmann, zrnitosti 36 — 60. Potom vytmelit Spary tmelmi
PALLMANN. Nasledne jemne prebrusit brisnym papierom Pallmann,
zrnitosti 100 (valcova bruska). Posledné jemné prebrisenie vykonat
brisnou mriezkou zrnitosti 120 alebo Multi-Lochpadom zr.100/120.
Povrch uréeny k nateru vrchnym lakom musi byt po poslednom
jemnom bruseni Cisty, suchy a zbaveny bridsneho prachu a nedistot.
Potom podla podkladu a rozsahu poutzitia zvolit vhodny zakladny lak
Pallmann. Zdkladny lak/ vrstva nesmie schnut cez noc ani byt
prebrusovany.

Spracovanie:

1. Nadobu pred pouZitim nechat aklimatizovat na priestorovu
teplotu a dobre pretrepat, hned potom vyliat obsah do
Cistej lakovacej nadoby Pallmann.

2. Lak Pallmann PALL-X FUTURE naniest syto a rovnhomerne
val¢ekom Pallmann WL na vodné laky na podklad. Musia
byt nanesené najmenej 2 vrchné vrstvy (tzn. 3 vratane
zakladnej). Vidy zacat pri okrajoch, najskor priecne ku
vlaknam a potom v smere vlakien dreva. V priestoroch s
vy$$im namahanim je nutné naniest 3 vrchné vrstvy (tj. 4
vratane zdkladnej).

3. Doba schnutia do moznosti medzibrusenia: cca 4 hodiny

4. Pred poslednym naterom je nutné vykonat riadny
mezibrus bridsnou mriezkou Pallmann zrnitosti 120 alebo
Multi-Lochpadom zrnitosti 100/120

5. Ndradie po pouZiti odistit vodou.

Udaje o spotrebe:

Doporucené nanasané

mnoZstvo pre jednu vrstvu : cca 100 - 120 ml/m?
Vydatnost z 1 litra na vrstvu : cca8-10m’

(pri zakladnej vrstve je spotreba cca 120 ml/m?, tj. cca 8m’z1 1)

Dolezité upozornenia:

o Najlepsie spracovatelné pri teplote 18 — 25° C, relativnej
vlhkosti vzduchu od 35% do 65 %. Nizke teploty a vysoka
vlhkost vzduchu predlZujd, vysoké teploty a nizka vihkost
vzduchu skracuju dobu schnutia.

e Pri prelakovani viacvrstvovych parkiet dbat na pokyny
vyrobcu a vzdy vykonat test prilnavosti.

e Origindlne balenie je pri mierne chladnejSom uskladneni
najmenej 12 mesiacov skladovatelné. Chranit pred
mrazom a teplotou vyssSou ako 40°C. Nacaté balenie tesne
uzavriet a obsah rychlo spotrebovat.

Dolezité upozornenia :

e Pri dokladne zbrusenych viacvrstvovych parketach
odporucame 2x naspachtlovat zakladny lak PALL-X 325.
® Pri schnuti medzi vrstvami dlhsom ako 1 der je nutné
vykonat riadny celoplosny matny medzibrus (zr.100-
120).

® Pri exotickych drevinach je nutné pouzit vhodny
zakladny lak (rozpustadlovy evt. olejovy*).V pripade
akychkolvek pochybnosti odpori¢ame vyziadat si
odborné technické poradenstvo.

® Po naneseni poslednej vrstvy laku, po schnuti cez noc
(pri normalnych klimatickych podmienkach) je mozné po
ploche opatrne chodit.

o Cerstvo nalakované plochy je mozné zakryt kobercami
alebo inymi podlahovinami, pripadne zataZit tazkymi
predmetmi najskor po 12-14 dnoch.

e Cerstvo nalakované plochy moé7u byt o3etrené
oSetrovacou emulziou na parkety Pallmann FINISH
CARE/Vollpflege najskor po 12-14 drioch.

e Pravidelné oSetrovanie emulziou Pallmann FINISH
CARE/Vollpflege zlepSuje opticky obraz a zvysuje
Zivotnost nalakovanej plochy. Plochu vytierat len
navlhko a vyhnut sa stdlemu vystaveniu podlahy mokru.
(*Olejovy zaklad PALL-X 333 nie je vhodny pre vsetky
exotické dreviny).

Ochrana prace a Zivotného prostredia:

GISCODE W 3+ Lak na vodnej baze, obsah rozpustadiel pod 15%. V zmysle TRGS
617 vhodny ako nahrada za silno rozpustadlové prostriedky pre Gpravu
povrchov parkiet. Pri spracovani sa zasadne odporuca pouzivat ochranny krém
na koZzu, ako aj vetranie pracovnych priestorov.

Likvidacia:

Zvysky vyrobku pokial moino zhromaZzdit a dalej pouzit. Nevylievat do
kanalizacie, do vod alebo do pddy. Umelohmotné nadoby bez zvyskov
vyprazdnené a bez kvapiek, su recyklovatelné [Interseroh].Nadoby s tekutymi
zvyskami ako i zhromazdené, tekuté zvysky vyrobku su zvlastny odpad. Nadoby
s vytvrdnutymi zvySkami obsahu st stavebny odpad.
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